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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Simpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 

1. Karakteristik laju pembakaran briket .paling bagus pada mesh 30 dan 250 

dengen temperatur pengeringan 100℃, hal tersebut diakibatkan oleh 

meratanya pencamuran antara serbuk arang batang pohon kopi dan lem 

sehingga mengakibatkan laju pembakaran pada briket tersebut menjadi stabil. 

2. Nilai kalor dari briket batang pohon kopi pada mesh 30 dengan temperatur 

pengeringan 60℃ memiliki nilai kalor 5296,38 cal/g, pada temperatur 

pengeringan 80℃ memiliki nilai kalor 6858,73 cal/g, pada temperatur 

pengeringan 100℃ dengan nilai kalor 7178,02 cal/g, nilai kalor mesh 25, 

temperatur pengeringan 60℃ dengan nilai kalor 6155,50 cal/g, temperatur 

pengeringan 80℃ dengan nilai kalor 6264,61 cal/g dan pada temperatur 

pengeringan 100℃ memiliki nilai kalor 7496,80 cal/g. 

5.2 Saran 

1. Sebaiknya dalam penelitian selanjutnya, peneliti memperhatikan pada saat 

pencampuran antara lem dan serbuk arang, karena dapat berpengaruh pada nilai 

kadar abu, kadar air, laju pembakaran dan nilai kalor. 

2. Dalam penelitian selanjutnya sebaiknya diteliti lebih jauh lagi guna untuk 

mendapatkan data yang lebih lengkap. 
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