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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Simpulan 

Simpulan yang dapat di ambil dari penelitian ini yaitu: 

1. Dari hasil yang diperoleh arang tempurung kelapa kandungan karbon terendah 

terdapat pada ukuran mesh 30 tekanan 3 kg yaitu 73,74%, dimana pada ukuran 

mesh ini dipengaruhi oleh ukuran partikel sehingga pada saat proses 

pemanasan unsur karbon yang di dalam tidak mudah terbakar atau menguap 

sedangkan untuk nilai tertinggi kandungan karbon terdapat pada briket mesh 

250 dengan tekanan 5 kg yaitu 88,45% yang dipengaruhi oleh ukuran partikel 

yang lebih kecil ketika di lakukan pemanasan maka partikel paling kecil 

tersebut mengalami penguapan atau terlepas. 

2. Dari hasil yang diperoleh arang tempurung kelapa kandungan oksigen terendah 

terdapat pada ukuran mesh 100 tekanan 5 kg yaitu 6,09%, sedangkan pada mesh 

30 tekanan 3 kg terjadi  peningkatan yaitu 22,06% faktor ini di pengaruhi oleh 

ukuran partikel sehingga oksigen yang di didalam tertahan. 

5.2 Saran 

1. Perlu diperhatikan dalam penentuan variasi tekanan agar briket lebih kuat 

sehingga tidak mudah pecah. 

2. Perlu diperhatikan temperatur dalam proses karbonisasi yang berpengaruh 

terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam arang tempurung kelapa. 

3. Perlu diperhatikan temperatur proses pengeringan oven sebelum dimasukan ke 

dalam oven. 
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