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ABSTRAKSI 

 

Frederikus setitit, 201132002, 2016, Pengaruh Variasi Komposisi Serat 

Rumput Payung (Cyperus Alternifolius) Terhadap Kuat Tekan Beton 

Komposit, Skripsi, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Katolik 

Widya Karya Malang. 

Pembimbing I : Ir. D. J. Djoko H. Santjojo, M.Phil., Ph.D 

Pembimbing II  : Yessy Liemawati, ST 

 

 
Beton merupakan konstruksi yang sudah tidak asing lagi dalam bidang 

teknik sipil. Hampir setiap bangunan sipil baik itu gedung, jembatan, maupun 
bangunan air, menggunakan beton sebagai struktur utama maupun pelengkap. 
Bahan penyusun beton yang awalnya terdiri dari semen, kerikil, pasir, dan air. 
Seiring dengan perkembangan zaman di temukan beton komposit, ialah beton di 
tambahkan dengan serat alam yaitu serat rumput payung (Cyperus Alternifolius), 
adalah tanaman yang sering disebut payung lembang atau payung raja di kenal 
dengan ciri fisiknya yang khas. Sama halnya seperti keluarga Cyperus lainnya. 
Bentuk fisiknya memang menyerupai payung, berbatang lurus dengan daun yang 
bulat melebar di bagian atasnya. Bagian pinggir daunnya menyerupai kulit 
bambu yang tajam dan keras. 

Penelitian ini bertujuan menentukan pengaruh variasi komposisi serat 
rumput payung (Cyperus Alternifolius) terhadap kuat tekan beton komposit . 

Penelitian ini dilakukan dengan cara membuat benda uji silinder beton 
berdiameter  15cm dengan tinggi 30 cm. Benda uji sebanyak 15 buah dengan 
lima variasi, yaitu  5 (lima) buah benda uji dengan variasi serat 0%, 3 (tiga) buah 
benda uji dengan variasi serat 0,1%, 3 (tiga) buah benda uji dengan variasi serat 
0,3%, dan 4 (empat) buah benda uji dengan variasi serat 0,5%. Panjang serat 
1,5cm, pengujian tekan menggunakan  universal Testing Machine pada beton 

umur 28 hari sampai benda uji retak. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kuat tekan beton dengan 
penambahan serat rumput payung 0% diperoleh  20,2 MPa, 0,1% diperoleh 
13,55 MPa, 0,3% diperoleh 19, 22 MPa, dan 0,5% sebesar  10,42 MPa. Dari 
hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa penambahan serat rumput payung ke 
dalam beton dapat mengurangi kekuatan tekan beton.   

 

Kata Kunci : serat rumput payung, beton komposit, kuat tekan.
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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

1.1 LATAR BELAKANG PENELITIAN 

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia terus 

bertambah. Salah satunya adalah kebutuhan akan bangunan-bangunan 

konstruksi, baik berupa sarana umum maupun bangunan pribadi. Ada yang 

sifatnya primer, sekunder, dan tersier. Hal ini membuat para investor bekerja 

sama dengan pelaku konstruksi dalam berusaha untuk menjawab tantangan 

tersebut. 

 Beton merupakan konstruksi yang sudah tidak asing lagi dalam bidang 

teknik sipil. Hampir setiap bangunan sipil baik itu gedung, jembatan, maupun 

bangunan air, menggunakan beton sebagai struktur utama maupun pelengkap. 

Suatu struktur beton terdiri dari elemen–elemen yang membentuk satu kesatuan 

struktur. Elemen – elemen  struktur terdiri dari pondasi, kolom, balok, plat lantai 

dan lain – lain. 

Selama ini telah diketahui bahwa beton memiliki berbagai kelebihan 

sebagai bahan konstruksi dibandingan dengan bahan yang lain. Salah satu 

kelebihannya yaitu bahwa bahan pembentuk beton dapat diperoleh dengan 

mudah baik secara alami atau dapat dicari alternatif bahan lain, sehingga harga 

relatif murah, mudah dalam pengerjaannya, dapat dibentuk sesuai dengan 

keinginan, tahan terhadap cuaca, serta perawatan bangunan yang relatif murah. 

Penambahan bahan lain khususnya serat alam dalam beton normal tentu 

memiliki cara analisis sendiri. Penambahan serat dalam proporsi tertentu 

kemungkinan dapat mempengaruhi perilaku struktur beton secara keseluruhan. 

Pengaruh ini perlu diteliti untuk memberikan informasi yang tepat mengenai 

perilaku dan kapasitas beton berserat khususnya serat dari rumput payung. 

Rumput payung (Cyperus Alternifolius) adalah tanaman yang sering 

disebut payung lembang atau payung raja di kenal dengan ciri fisiknya yang 

khas. Sama halnya seperti keluarga Cyperus lainnya. Bentuk fisiknya memang 

menyerupai payung, berbatang lurus dengan daun yang bulat melebar di bagian 

atasnya. Bagian pinggir daunnya menyerupai kulit bambu yang tajam dan keras.
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 Kelebihan rumput ini adalah bisa di taman di dua tempat, di darat maupun di air 

dan di manfaatkan sebagai tanaman pengelolah air limbah. Dengan begitu 

tanaman ini sering di sebut tanaman semi basah dan memiliki tinggi mencapai 2 

meter lebih. Dari ciri-ciri yang di uraikan Cyperus memiliki batang yang lemah 

(tidak kaku), dan tidak mudah patah dan putus. Maka dari itu di perkirakan 

memiliki perilaku mekanik (kekuatan) yang bagus sebagai bahan komposit beton 

normal. 

Kuat tekan merupakan parameter utama mutu beton. Kuat tekan adalah 

besarnya beban persatuan luas, yang menyebabkan benda uji hancur bila 

dibebani dengan gaya tekan tertentu, yang dihasilkan oleh mesin uji. Kuat tekan 

beton ditentukan oleh perbandingan semen dengan agregat halus, agregat 

kasar, air, dan serat taman rumput payung. 

1.2 RUMUSAN MASALAH PENELITIAN 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 

Bagaimana pengaruh variasi komposisi serat rumput payung (cyperus 

Alternifolius) terhadap kuat tekan beton komposit? 

1.3 BATASAN MASALAH PENELITIAN 

Penulis membatasi penelitian ini beberapa batasan berikut : 

1. Panjang serat rumput payung 1,5cm dengan variasi komposisi 0,1% ; 

0,3% ; 0,5%. 

2. Pengujian dilakukan terhadap beton komposit, tanpa melakukan 

pengujian serat. 

1.4 TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan penelitian yaitu 

Mengetahui pengaruh variasi komposisi  serat rumput payung (cyperus 

Alternifolius) terhadap kuat tekan komposit. 
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1.5 KONTRIBUSI PENELITIAN 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi 

yang bermanfaaat bagi diri peneliti sendiri, sains, dan teknologi di antaranya 

adalah : 

1. Bagi peneliti  

Memberikan wawasan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

khususnya dalam pembuatan beton komposit. Dapat diketahui pengaruh 

dari penambahan vasiasi komposisi serat rumput payung dalam 

pembuatan beton komposit. 

2. Bagi sains  

Menambah pengetahuan baru akan pengaruh penambahan serat 

tanaman rumput payung ke campuran beton. 

3. Bagi teknologi 

Menambah alternatif pilihan baru penggunaan beton komposit dalam 

pembangunan.


