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ABSTRAKSI 

Dalam tugas akhir ini, dilakukan penelitian untuk mengetahui karakteristik bahan 

komposit berpenguat serat rumput payung. Rumput payung digunakan karena tumbuhan tersebut 

mudah ditemukan dan memiliki serat yang kuat. Matriks komposit yang akan digunakan yaitu 

Lem Epoxy (Resin dan Hardener). Epoxy dipilih karena memilki sifat kuat jika digunakan 

sebagai bahan penguat, fleksibel dan memiliki daya rekat sangat bagus. 

Penelitian ini bertujuan mengetahui kekuatan tarik bahan komposit serat rumput payung. 

Proses penelitian terbagi dalam beberapa tahapan. Tahap pertama pembuatan spesimen komposit 

dengan masing-masing penguat dengan variasi 97.5% serat 2,5% matrik, 95% serat 5% matrik, 

92.5% serat 7,5% matrik, dan 90% serat 10% matrik. Pembuatan spesimen menggunakan metode 

eksperimental. Tahap kedua yaitu pengujian bahan komposit. Pengujian yang dilakukan yaitu uji 

tarik bahan komposit. Uji tarik dilakukan menggunakan standar ASTM D 638M-84 M-1. Tahap 

ketiga yaitu hasil analisa data dan pembahasan. 

Dari hasil penelitian diperoleh beban tarik maksimum (PT) sebesar 2325 N pada 

komposisi serat 92,5% dan matrik 7,5%. Perpindahan maksimum (ΔT) sebesar 10,79 mm pada 

komposisi serat 92,5% dan matriks 7,5%. Tegangan tarik maksimum (σT) sebesar 2325 N/mm² 

pada komposisi serat 92,5% dan matrik 7,5%. 

 

Kata kunci : Rumput payung, Lem epoxy, Kekuatan tarik 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Manusia sejak dari dulu telah berusaha untuk menciptakan berbagai produk yang 

terdiri dari gabungan lebih dari satu bahan untuk menghasilkan suatu bahan yang lebih 

kuat. Seiring dengan kemajuan zaman, untuk mengoptimalkan nilai efisiensi terhadap suatu 

produk maka dimulailah suatu pengembangan terhadap material dan para ahli mulai 

menyadari bahwa material tunggal (homogen) memiliki keterbatasan baik dari sisi 

mengadopsi desain yang dibuat maupun kondisi pasar. Kebanyakan teknologi modern 

memerlukan bahan dengan kombinasi sifat-sifat yang luar biasa yang tidak boleh dicapai 

oleh bahan-bahan lazim seperti logam besi, keramik, dan bahan polimer. Dalam prakteknya 

komposit terdiri dari suatu bahan utama (matrik-matrik) dan suatu jenis penguatan 

(reinforcement) yang ditambahkan untuk meningkatkan kekuatan dan kekakuan matrik 

(Handoyo Kus dalam Pratama, 2011). Penguatan ini biasanya dalam bentuk serat (fiber). 

Salah satu bahan yang digunakan untuk bahan dasar komposit adalah serat alam. Serat 

alam merupakan bagian dari tumbuhan yang mudah ditemukan di alam. Karena sifatnya 

yang sangat ramah lingkungan, bahan dasar ini direkomendasikan sebagai bahan dasar 

komposit yang baik. 

Salah satu serat alam yang dapat digunakan adalah rumput payung (Cyperus 

Alternifolius). Tanaman yang juga kerap disebut payung lembang atau payung raja ini 

dikenal dari ciri fisiknya yang khas. Kelebihan rumput payung adalah bisa hidup di darat 
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dan di air. Rumput payung juga dapat dimanfaatkan sebagai tanaman pengolah air limbah. 

Hasil atau sisa tanaman setelah peremajaan dapat dimanfaatkan sebagai serat pada material 

komposit. 

Untuk bahan matriks/perekat yang akan digunakan adalah resin epoxy. Alasan 

menggunakan epoxy karena pada dasarnya epoxy memilki sifat kuat jika digunakan sebagai 

bahan penguat, fleksibel dan memiliki daya rekat sangat bagus. Aplikasi untuk bahan epoxy 

berbasis luas serta mencakup pelapis, perekat dan material komposit seperti penggunaan 

serat karbon dan fiberglass. 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dilakukan dengan judul Pengaruh Bahan 

Matriks Epoxy Pada Desain Bahan Komposit dengan Bahan Dasar Serat Tanaman Rumput 

Payung (Cyperus Alternifolius) Ditinjau dari Kekuatan Tarik. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dibahas yaitu: 

Bagaimana pengaruh bahan matriks epoxy pada desain bahan komposit dengan bahan 

dasar serat tanaman rumput payung (Cyperus alternifolius) ditinjau dari kekuatan tarik? 

1.3 Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah : 

Mengetahui pengaruh bahan matriks epoxy pada desain bahan komposit dengan bahan dasar 

serat tanaman rumput payung (Cyperus alternifolius) ditinjau dari kekuatan tarik. 
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1.4    Batasan Masalah 

1 Pengujian kuat tarik mengacu pada ASTM D 638M-84 

2 Data yang dihasilkan/dihitung : PT tarik, ΔT maks dan σT maks 

3 Tidak menguji karakteristik matrik dan penguat secara terpisah 

4 Pembuatan spesimen dilakukan di Laboratorium Beton jurusan Teknik Sipil 

Universitas Katolik Widya Karya. 

5 Pengujian tarik dilakukan di Laboratorium Bahan dan Struktur Jurusan Teknik Sipil 

Universitas Brawijaya. 

1.5    Manfaat Penelitian 

a. Bagi Peneliti 

Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman tentang 

penelitian material komposit. 

b. Bagi Akademik 

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan, informasi serta dapat 

menambah wawasan terutama bagi peneliti selanjutnya dengan topik yang sama. 

c. Bagi Industri 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan pedoman dalam pembuatan komposit 

yang terbuat dari serat alam. 

 

 

 

 

 


