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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Kesimpulan  

Dari penelitian Analisis Lentur Pada Komposit Serat Rumput Payung 

(Cyperus Alternifolius) Matriks Epoxy di Bawah Kondisi Deformasi Layan yang 

telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan yaitu:  

1. Bentuk spesimen setelah mengalami pengujian akan mengalami lendutan, 

akan tetapi akan kembali lagi ke bentuk awal seperti karet. Deformasi serat 

pada spesimen sangat berpengaruh terhadap beban maksimum yang terjadi. 

Pada spesimen B terdapat serat yang tidak terdistribusi dengan rata sehingga 

membuat beban maksimum tidak akurat. Spesimen mengalami lendutan 

yang cukup besar dan elastis. Oleh karena itu, di ambil batasan untuk beban 

maksimum terjadi ketika lendutan mencapai 10 mm. batasan 10 mm ini 

karena dalam pengaplikasiannya batas wajarnya di lapangan yaitu 10 mm.  

2. Beban maksimum di dapatkan serat panjang 3 mm 9,53 N, 6 mm 3,45 N, 

dan 9 mm 10,34 N. Beban maksimum terbesar terjadi pada variasi panjang 

serat 9 mm karena panjang dari seratnya akan menahan beban agar tidak 

terjadi lendutan. Hal ini dapat dilihat dari tren yang terjadi pada grafik beban 

maksimum seiring bertambahnya panjang serat juga bertambah beban 

maksimumnya.  

3. Tegangan maksimum pada panjang serat 3 mm 8,80 N/mm2, 6 mm 3,19 

N/mm2, dan 9 mm 9,54 N/mm2. Begitu pun tegangan lentur, paling besar 

terjadi di spesimen panjang serat 9 mm. Tren yang terjadi pun mengalami 

kenaikan seiring dengan panjang serat. 
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5.2 Saran  

Saran dari penelitian ini yaitu: 

1. Proses penggilingan serat dilakukan menggunakan alat yang lebih baik lagi 

agar mendapatkan hasil diameter serat yang seragam. 

2. Pendistribusian serat pada spesimen dapat diperhatikan lagi agar lebih merata. 

3. Proses pengeringan spesimen dapat dilakukan penelitihan lanjutan untuk 

mengetahui tinggat maksimum kekeringannya. 

4. Melakukan variasi volume pada serat yang lebih banyak lagi. 

5. Melanjutkan menghitung modulus of elastisitas 
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