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ABSTRAKSI 
 

Komposit adalah gabungan dari dua material yang berbeda atau lebih, 
terdapat berbagai macam komposit yang dapat digunakan dalam pembangunan 
konstruksi yang salah satunya adalah komposit serat. Serat rumput payung 
(Cyperus Alternifolius) atau yang biasa disebut dengan rumput payung lembang 
dapat dengan mudah ditemui di pinggiran sungai atau got sehingga dapat dinamai 
dengan tanaman semi basah, rumput payung memiliki tangkai yang ulet sehingga 
dapat diperkirakan memiliki perilaku mekanik yang bagus untuk diaplikasikan 
sebagai material komposit. Rumput payung memiliki struktur lignin yang dapat 
mengurangi nilai lekat matrix epoxy pada serat, sehingga perlu direndam dengan 
Alkali NaOH dengan variasi perendaman 0 jam; 1 jam; 2 jam dan 3 jam dengan 
konsentrasi 5%. Sample benda uji dibuat sesuai dengan ASTM (C367/367M – 09) 
dengan tebal rencana 5 mm, dalam penelitian ini didapatkan nilai MOR terbesar 
dengan rata-rata 1,9 N/mm2  berlawanan serat dengan variasi tanpa perendaman 
atau 0 jam. 

Kata Kunci : Komposit, Rumput payung, Epoxy, Alkali NaOH, Kuat lentur. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  LATAR BELAKANG 

  Perkembangan zaman sangat berpengaruh pada kehidupan manusia 

termasuk dalam bidang pembangunan. Banyaknya pembangunan terlebih gedung 

pencakar langit mengakibatkan dampak negatif dan berpengaruh bagi kesehatan 

mahluk hidup yang berlindung pada sebuah bangunan atau konstruksi,contoh 

lainnya adalah penggunaan asbes. Oleh karena itu untuk meminimalkan dampak 

yang negatif bagi kesehatan,manusia dapat memanfaatkan bahan alami untuk 

membuat komposit ramah lingkungan. Salah satunya adalah serat alam yang 

dengan mudah didapatkan dari jenis tumbuhan berserat. 

Komposit adalah gabungan antar 2 (dua) atau lebih material yang masing-

masingnya memiliki sifat yang berbeda. Penggabungan material tersebut 

diharapkan dapat menghasilkan sifat baru yang lebih baik dan dapat diaplikasikan 

dengan aman. Yang menjadi salah satu contoh adalah komposit serat. Komposit 

dengan penguat serat, dibuat dengan menyatukan sejumlah besar volume serat 

menjadi lapisan tipis (thin layer) bersama dengan matrik, lapisan komposit 

tersebut disebut lamina (ply). Secara umum serat di dalam komposit memegang 

peranan utama di dalam menopang beban, sedangkan matrik menjaga serat agar 

tetap dalam posisi dan orientasi yang diinginkan (Yoedono, Santjojo and Martino, 

2017). 

Serat alam didapat dari olahan serat alami yang memiliki komponen 

jaringan memanjang yang utuh, ada beberapa jenis serat termasuk dalam serat 

alami dan sintesis. Rumput payung (Cyperus Alternifolius) merupakan tanaman 

yang mudah berkembang biak dengan sangat mudah dan cepat. Tanaman rumput 

payung dapat hidup di darat dan air Selain sebagai tanaman hias, rumput payung 

telah dimanfaatkan sebagai tanaman pengolah air limbah domestik dengan sistem 

lahan basah. Rumput payung juga memiliki batang yang sangat liat, sehingga 
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dapat dimanfaatkan salah satunya sebagai penguat (reinforcement) alam pada 

bahan komposit.(Yoedono, Santjojo and Martino, 2017). 

Serat alam mengandung lignoselulosa yang bersifat hidrofilik karena 

mengandung banyak gugus hidroksil. Keterbatasan utama penggunaan serat alam 

sebagai penguat dalam matrik komposit. Perlakuan alkali adalah salah satu 

metode umum untuk membersihkan dan memodifikasi permukaan serat untuk 

menurunkan tegangan permukaan dan meningkatkan adhesi antarmuka antara 

serat alami dan matriks polimer. Mengingat begitu pentingnya perlakuan 

permukaan sebagai perlakuan awal dalam proses pembuatan komposit berpenguat 

serat alam maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

pengaruh perlakuan serat alkali (NaOH) terhadap kekuatan tarik dan morfologi 

serat rumput payung (Pratama, Setyanto and Priadythama, 2014). 

Hasil dari pengujian ini diharapkan daat diaplikasikan pada plafon.Plafon 

adalah bagian dari konstruksi bangunan yang berfungsi sebagai langit-langit 

bangunan. Pada dasarnya plafon dibuat dengan maksud untuk mencegah cuaca 

panas atau dingin agar tidak langsung masuk ke dalam rumah setelah melewati 

atap. Sehingga dalam penelitian ini ingin mengetahui pengaruh penambahan alkali 

pada serat rumput payung ditinjau dari kekuatan lenturnya. 

1.2  RUMUSAN MASALAH 

      Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini: 

Bagaimana pengaruh variasi lama perendaman alkali pada plafon komposit 

serat rumput payung (Cyperus Alternifolius) ditinjau dari kekuatan lentur? 

1.3  TUJUAN  

      Adapun tujuan dari penelitian ini: 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis pengaruh 

durasi perendaman alkali terhadap serat rumput payung ditinjau dari kekuatan 

lentur. 
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1.4  BATASAN MASALAH 

Batasan masalah dalam penulisan ini adalah: 

1. Serat alam yang digunakan adalah Rumput payung (Cyperus Alternifolius) 

2. Matrix penyusun yang digunakan menggunakan epoxy yang terdiri atas 

hardener dan resin. 

3. Perendaman menggunakan Alkali NaOH teknis dengan konsentrasi 5 % 

alkali NaOH di dalam 100 ml air. 

4. Variasi  durasi waktu perendaman 0 jam;1 jam;2 jam;3 jam. 

5. Pengujian kuat lentur mengacu pada ASTM C367/367M – 09.  

6. Data hasil uji berupa nilai P dan Δ. 

7. Menghitung beban maksimum (P max) dan modulus keruntuhan (MOR). 

 


