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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Simpulan 

Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa sebagai berikut: 

1. Komposisi plastik PET berpengaruh pada nilai beban maksimum material 

komposit. Jika komposisi plastik PET sedikit maka material komposit 

memiliki nilai beban maksimum yang kecil. 

2. Komposisi plastik PET berpengaruh pada nilai kekerasan material komposit. 

Jika komposisi plastik PET sedikit maka material komposit memiliki nilai 

kekerasan yang kecil. Sehingga spesimen PET murni memiliki nilai 

kekerasan yang baik. 

3. Komposisi serat dan matrik yang baik dalam penelitian ini ialah 1:22 yang 

memiliki beban maksimum rata-rata yaitu 54,826 MPa dan memiliki nilai 

kekerasan rata-rata yaitu 29,16 HRH. Nilai kekerasan material ini 

dipengaruhi oleh permukaan material yang merata. 

 

5.2 Saran 

Dari serangkaian penelitian yang dilakukan, peneliti memiliki beberapa saran 

untuk penelitian selanjutnya yaitu: 

1. Serat rumput payung disusun sejajar dan rapi saat proses pembuatan 

spesimen. 

2. Menggunakan matras atau cetakan yang lebih baik agar plastik cair dapat 

dimampatkan secara sempurna sehingga tidak membuat udara terjebak yang 

menimbulkan rongga pada spesimen. 

3. Mencari komposisi yang lebih ideal lagi dengan dimensi spesimen yang 

berbeda agar mempermudah dalam peroses pengujian.  

4. Memastikan akurasi alat pengujian di laboratorium yang digunakan. 
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