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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Dari penelitian dan analisis perlakuan alkali pada serat tunggal rumput 

payung (Cyperus Alternifolius) terhadap kekuatan tarik yang telah dilakukan, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa ada pengaruh perendaman alkali dari empat variasi (0 

jam, 1 jam, 2 jam, dan 3 jam). Hasil analisis grafik tegangan tarik menunjukkan 

bahwa  kuat tarik tertinggi dicapai dari variasi tanpa perendaman alkali dengan 

tegangan sebesar 387,008 MPa, pada grafik analisis regangan diperoleh regangan 

maksimum pada variasi tanpa perendaman alkali yaitu 0,0394. Sedangkan regangan 

terkecil terjadi pada spesimen varisi perendaman 3 jam dengan nilai 0,0226. Serat 

tanpa perlakuan alkali pada penelitian ini memiliki nilai kuat tarik tinggi namun 

juga memiliki luas penampang yang besar. Kecenderungan yang terjadi pada grafik 

hasil analisa tegangan, regangan, dan modulus adalah menurun. Hal ini dipengaruhi 

oleh penyusutan diameter yang terjadi pada serat yang mengalami perendaman 

alkali, sehingga luas penampang yang menahan gaya menjadi lebih kecil. 

Penyusutan diameter serat ini disebabkan karena hilangnya material-material 

organik seperti lignin akibat perendaman alkali, namun semakin lama durasi 

perendaman struktur utama serat yang berupa selulosa juga akan ikut rusak. 

Fenomena ini terlihat dari nilai modulus yang terjadi pada spesimen 3 jam 

perendaman, yang memiliki nilai modulus tertinggi sebesar 16.638,21 MPa. Selain 

itu alkalisasi menyebabkan hilangnya lignin yang berfungsi sebagai penambah 

elastisitas matrik selulosa dan hemiselulosa. Sehingga semakin lama durasi 

perendaman, serat akan bersifat tidak elastis/getas. 

5.2 Saran 

1. Pada proses pembuatan spesimen lebih diperhatikan jenis perekat yang 

digunakan. 

2. Pada proses penggilingan serat lebih diperhatikan seberapa besar kecepatan 

putaran mesin penggiling, agar didapat serat rumput payung yang baik. 

3. Lebih memperhatikan proses penyusutan serat tunggal, agar diperoleh luas 

penampang yang seragam antar variasi. 
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