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ABSTRAKSI 

Dewasa ini teknologi pada dunia  konstruksi berkembang dengan cepat 

dengan perkembangan yang sangat cepat banyak inovasi yang muncul pada dunia 

konstruksi salah satunya pada bidang material. Pemanfaatan serat rumput payung 

sebagai komposit adalah salah satu inovasi perkembangan teknologi dalam bidang 

material. Serat rumput payung memiliki zat-zat organik yang perlu dilakukan 

perawatan untuk mendapatkan kekuatan mekanis yang maksimal dalam penelitian 

ini akan ditinjau pengaruh pengekangan serat dan pengaruh pengepresan lamina 

terhadap kuat lentur plafon komposit serat rumput payung. Perawatan permukaan 

serat dengan melakukan perendaman serat pada alkali akan menghasilkan daya 

lekat yang baik antara matrix dan serat. Bentuk  serat dan kepadatan spesimen 

mempengaruhi kekuatan mekanis benda uji. Pengekangan serat dan pengepresan 

yang baik akan menghasilkan kekuatan mekanis yang tinggi. Variasi perendaman 

alkali pada penelitian ini adalah 0 jam (tanpa perendaman alkali), 1 jam, 2 jam 

dan 3 jam dengan konsentrasi larutan alkali 5%. Pada masing-masing variasi 

perendaman dibuat spesimen uji lentur  material dengan mengacu pada ASTM 

C367/367M – 09 untuk menghasilkan data P dan Δ data yang telah di peroleh 

selanjutnya dilakukan analisis kekuatan lentur. Hasil analisis di bandingkan 

dengan hasilpenelitian terdahulu guna mengetahui pengaruh pengekangan dan 

pengepresan ditinjau dari kekuatan lentur. Dari hasil perbandingan didapatkan 

pengaruh yang sangat tinggi, dengan peningkatan hasil pengujian Pmax 

peningkatan sebesar 91.47%, Δ mengalami penurunan sebesar 25.05%, Hasil 

Modulus Of Rupture mengalami peningkatan sebesar  96.09%. 

Kata Kunci:  Komposit, Rumput Payung, Alkalisasi, Kuat lentur, Pengekangan 

dan pengepresan 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini dengan perkembangan jaman yang sangat maju dan diikuti 

oleh perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), banyak inovasi 

baru yang timbul di dunia pengetahuan terkhusus di dalam bidang pembangunan. 

Banyak usaha dari berbagai pihak yang berusaha menciptakan trobosan baru di 

dalam bidang material konstruksi dengan tujuan menciptakan suatu konstruksi 

yang lebih baik. Selain menambah nilai estetika, hal tersebut tentunya membawa 

dampak bagi manusia dalam segi kegunaan dan efektivitas pekerjaan.   

Dalam perkembangan teknologi ini pula dalam pembuatan inovasi baru, 

kesadaran atas pentingnya dampak bahan-bahan yang digunakan bagi manusia 

dan bagi lingkungan masih terbilang kurang. Hal ini harus menjadi perhatian 

khusus yang harus disadari bagi para pelaku pengembang inovasi baru bidang 

pembangunan.  

Salah satu bagian bangunan yang kita ketahui adalah plafon. Plafon atau 

yang disebut juga langit-langit adalah bagian dari suatu konstruksi bangunan yang 

berfungsi menutup rangka bagian atap bangunan, selain itu fungsi dari plafon 

adalah memisahkan ruang bagian rangka atap dengan ruang yang berada di 

bawahnya agar bangunan terlihat lebih rapi dalam segi estetika.  Pada umumnya 

plafon terbuat dari bahan asbes yang dimana bahan baku asbes sangat berbahaya 

bagi kesehatan. Asbes dapat mempengaruhi kesehatan tubuh bila serat-seratnya 

terhirup. Sekali terhirup, serat tersebut akan bertahan di dalam jaringan paru 

(Salawati, 2015). Oleh karena itu permasalahan ini menjadi tantangan para 

pengembang inovasi baru pada dunia pembangunan untuk menciptakan trobosan 

baru yang ramah lingkungan dan aman bagi manusia dengan menggunakan green 

material. 

Rumput payung adalah salah satu tanaman yang mudah ditemui di daerah 

tropis yang memiliki keunikan yaitu memiliki batang yang panjang dan sangat 

liat, dan dapat hidup di air dan di darat atau biasa disebut dengan tanaman semi
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basah. Budidaya rumput ini pun juga sangat mudah dan dapat berkembang biak 

secara cepat. (Hasto, 2009) 

Penelitian terdahulu oleh Situmorang (2018) yang berjudul Analisis 

Perlakuan Alkali Serat Rumput Payung (Cyperus alternifolius) Terhadap 

Kekuatan Lentur Plafon Komposit Dengan Matrix Epoxy. Telah dilakukan 

penelitian kuat lentur plafon komposit dengan variasi waktu perendaman alkali 0 

jam; 1 jam; 2 jam; dan 3 jam dengan hasil pengujian nilai Pmax terbesar terdapat 

pada variasi waktu perendaman 3 jam dengan pengujian berlawanan arah serat, 

dan nilai lendutan (Δ) terbesar pada serat dengan variasi waktu perendaman 

selama 2 jam dengan pengujian searah serat. Kekurangan pada penelitian 

sebelumnya terjadi pada ketebalan spesimen yang tidak seragam. Kekurangan 

yang terjadi akibat proses pengepresan yang masih menggunakan alat 

konvensional selain itu proses pembuatan serat yang masih menggunakan alat 

yang sederhana mengakibatkan serat menjadi kriting atau puntir yang mengurangi 

daya lekat pada tiap serat.  

Berdasarkan penelitian tersebut diperlukan perbaikan pada proses pembuatan 

serat dan pengepresan lamina pada proses pengeringan Untuk memeroleh 

ketebalan yang seragam serta kepadatan komposi, sehingga dapat meningkatkan 

kekuatan lentur.  

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

Bagaimana pengaruh pengekangan serat dan pengepresan lamina terhadap 

kekuatan lentur plafon komposit serat rumput payung  (Cyperus alternifolius) 

dengan matrix epoxy? 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini: 

Mengetahui pengaruh pengekangan serat dan pengepresan lamina terhadap 

kekuatan lentur plafon komposit serat rumput payung  (Cyperus alternifolius) 

dengan matrix epoxy. 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penulisan ini adalah: 

1. Serat alam yang digunakan adalah Rumput payung (Cyperus alternifolius); 
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2. matrix penyusun yang digunakan menggunakan epoxy yang terdiri atas 

hardener dan resin; 

3. perendaman menggunakan Alkali NaOH teknis dengan konsentrasi 5 % 

alkali NaOH di dalam 100 ml air; 

4. variasi  durasi waktu perendaman 0 jam; 1 jam; 2 jam; dan 3 jam; 

5. pengujian kuat lentur mengacu pada ASTM C367/367M – 09; 

6. data hasil uji berupa nilai beban (P ) dan lendutan (Δ); 

7. menghitung beban maksimum (P max) dan modulus keruntuhan (MOR); 

8. data sekunder sebagai pembanding menggunakan data penelitian Ellyn 

Situmorang (2018). 

 

 


