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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Dari proses perlakuan yang telah dilakukan pada penelitian ini dengan 

metode pengekangan serat dan pengepresan dapat meningkatkan kekuatan lentur 

plafon komposit serat rumput payung (Cyperus Alternifolius) dengan matrix 

epoxy.  

Dengan hasil keseragaman tebal melalui Standar Deviasi sebesar 1.42 

lebih rendah dari penelitian terdahulu yaitu 2.21 yang berarti  tebal hasil metode 

optimasi mendekati seragam. Hasil Pmax dari hasil optimasi didapatkan 

peningkatan sebesar 91.47%, Pmax tertinggi sebesar 1105.20 N dengan pengujian 

berlawanan arah serat sedangkan pada penelitihan terdahulu sebesar 93.10 N 

dengan pengujian berlawanan arah serat. Hasil lendutan mengalami penurunan 

sebesar 25.05% dengan hasil lendutan terendah sebesar 6.14 mm pada pengujian 

searah serat sedangkan pada penelitihan terdahulu sebesar 11.88 mm dengan 

pengujian searah serat. Hasil Modulus Of Rupture mengalami peningkatan sebesar  

96.09%, MOR tertinggi sebesar 49.73 Mpa pada pengujian berlawanan arah serat 

sedangkan pada penelitian terdahulu sebesar 1.94 Mpa dengan pengujian 

berlawanan arah serat. 

5.2 Saran 

Saran dari penalitian Pengaruh Pengekangan Serat Dan Pengepresan 

Lamina Terhadap Kekuatan Lentur Plafon Komposit Serat Rumput Payung 

(Cyperus Alternifolius) Dengan Matrix Epoxy: 

1. Proses penggilingan serat dilakukan secara mendetail agar menghasilkan 

diameter serat yang baik; 

2. Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk kadar air serat agar didapatkan 

kondisi air pada serat yang seragam ; 

3. Kerapatan serat pada tiap lamina diperhitungkan lebih mendetail agar 

dapat menghsilkan kerapatan lamina yang seragam; 

4. Bahan pengekang untuk serat dapat direncanakan lagi menggunakan besi 

agar mendapatkan kekangan secara maksimal pada serat; 
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5. Pada proses pengepresan sebaiknya dilakukan perhitungan beban yang 

akan diberikan pada saat proses pengepresan agar mendapatkan proses 

pengepressan yang maksimal. 
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