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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari data dan pembahasan pada Bab 4, maka dapat diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Karbon berpengaruh pada nilai konduktivitas termal dan laju aliran kalor 

pada spesimen, pada spesimen 1 dan 2 semakin banyak karbon maka 

semakin tinggi pula konduktivitas termal dan laju kalornya, namun untuk 

spesimen 3 tidak berlaku dikarenakan campuran dari keramik dan PVAc 

yang seimbang membuat terbentuknya bagian isolator pada spesimen 3. 

Keramik mempengaruhi permukaan dan porositas pada spesimen yang 

berakibat keretakan. Semakin tinggi komposisi keramik semakin kecil 

tahanan termal spesimen dikarenakan keretakan permukaan spesimen. 

PVAc berpengaruh pada pengurangan keretakan dan poritas pada 

permukaan yang disebabkan oleh kekerasan keramik ketika dipanaskan, 

namun PVAc juga dapat menjadi isolator dalam spesimen ketika dapat 

berikatan dengan baik dengan keramik. 

2. Konduktivitas termal rata—rata tertinggi didapatkan pada spesimen 2 

dengan nilai sebesar 95,346
W

m
. K, dan untuk konduktivitas terendah 

didapatkan pada spesimen 6 pada nilai sebesar 30,79
W

m
. K. 

3. Laju kalor rata—rata tertinggi didapatkan pada spesimen 2 dengan nilai 

sebesar 206,7 Watt/detik, sedangkan untuk laju kalor rata—rata terendah 

didapatkan pada spesimen 6 dengan nilai sebesar 66,73 Watt/detik. 
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5.2 Saran 

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis memiliki beberapa 

saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian 

selanjutnya sebagai berikut: 

1. Penggunaan penutup isolasi atau batu tahan api sebagai penutup pada 

penelitian disarankan untuk memiliki dimensi ketebalan tidak melebihi dari 

spesimen, hal ini bertujuan untuk menghindari efek isolasi dari penutup 

yang dapat mempengaruhi termperatur dan perhitungan dari data yang telah 

didapatkan dapat dilihat pada Lampiran. 

2. Pembuatan dimensi spesimen yang lebih besar agar lebih mudah dalam 

pembuatan, pengujian dan pengambilan data. 
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