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ABSTRAKSI 
 
 

Ricardo Arni Imam, 201132007, 2017, Analisis Perbandingan Kuat Tekan 

Beton Komposit Serat Rumput Payung (Cyperus Alternifolius) Dengan 

Panjang Serat 1,5 cm dan 3 cm, Skripsi, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, 

Universitas Katolik Widya Karya Malang. 

Pembimbing I : Benedictus Sonny Yoedono, Spd ., MT 

Pembimbing II : Anna Catharina, S.P ., MSi 

 

Penggunaan material komposit sebagai elemen dalam struktur bangunan 
sudah semakin banyak digunakan karena mampu membuat material menjadi 
lebih baik dan efisien. Untuk penelitian ini digunakan serat alami yaitu Rumput 
payung (Cyperus alternifolius), kerap juga disebut sebagai tanaman payung 
lembang atau payung raja dan dikenal dari ciri fisiknya yang khas sama seperti 
keluarga cyperus lainnya. Cyperus memiliki beberapa kelebihan dan dapat 
dimanfaatkan sebagai tanaman pengelolah air limbah. Cyperus memiliki batang 
yang liat sehingga diperkirakan memiliki perilaku  mekanik bagus. Beton normal 
adalah suatu material yang terdiri dari campuran semen, air, agregat (kasar dan 
halus) 

 
Tujuan penelitian adalah  mengetahui perbandingan kuat tekan beton 

komposit serat rumput payung. Pengujian kekuatan tekan pada beton komposit 
yang diberi bahan tambahan serat rumput payung dengan variasi komposisi 
serat 0,1% ; 0,3% ; 0,5%  dengan panjang 1,5 cm dan 3 cm untuk tekan beton. 
Konsentrasi serat rumput payung adalah 0,1% ; 0,3% ; 0,5% terhadap berat 
beton normal. 

 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa beton komposit dengan komposisi 

serat 0,3% pada panjang serat 1,5 cm mampu memberikan kenaikan kekuatan 
tekan beton, namun pada komposisi 0,5% kekuatan tekan beton komposit 
mengalami penurunan. Hal ini terjadi juda pada beton komposit dengan 
komposisi serat 0,1% ; 0,3% ; 0,5% dengan panjang serat 3 cm dimana nilai kuat 
tekan beton komposit mengalami penurunan. Sehingga dapat di katakan bahwa 
penggunaan bahan tambahan serat rumput payung belum dapat menjadi salah 
satu alternatif yang baik untuk meningkatkan kekuatan tekan beton komposit. 

 

 
Kata kunci : Rumput payung, Beton Komposit, Kekuatan Tekan, Komposisi 
Serat, Panjang Serat Rumput Payung 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

 Penggunaan material  komposit sebagai elemen dalam struktur bangunan 

berkembang dengan pesat. Komposit merupakan salah satu alternatif bahan  

yang  mampu membuat material menjadi lebih baik dan efisien, karena bahan 

penguat dalam komposit berperan untuk menahan beban yang diterima oleh 

material komposit.   

Rumput payung (Cyperus alternifolius), kerap juga disebut sebagai 

tanaman payung lembang atau payung raja dan dikenal dari ciri fisiknya yang 

khas sama seperti keluarga Cyperus lainnya. Bentuk fisik rumput payung ini 

memang menyerupai payung, berbatang lurus dengan daun menjari di bagian 

atas. Tampilan daun merupakan ciri khasnya yang lain. Bagian pinggir daunnya 

menyerupai kulit bambu yang tajam. Meski demikian, penampilan rumput payung 

secara keseluruhan memang sangat menawan. Diameter rumput payung juga 

lebih lebar, lebih kasar, dan lebih tebal dari pada tanaman serumpun lainnya. 

Berdasarkan penelitian lain/literatur, Cyperus memiliki beberapa kelebihan dan 

dapat dimanfaatkan sebagai tanaman pengolah air limbah. Hasil atau sisa 

tanaman setelah peremajaan dapat dimanfaatkan sebagai material komposit. 

Cyperus memiliki batang yang liat sehingga diperkirakan perilaku mekanik bagus. 

 

 

Gambar 1.1 Tanaman Rumput Payung 

(Sumber: http://r3nr3n-r3ndra.blogspot.com/2011/08/several-kinds-of-useful-plants-in.html) 

 

 Beton adalah suatu material yang terdiri dari unsur-unsur agregat halus, 

semen, air, serta dengan atau tanpa bahan tambahan (additive) lainnya. Hingga 

saat ini, beton masih mendominasi pemakaian pada struktur bangunan, hal ini 

antara lain disebabkan material beton tersebut lebih mudah diperoleh hampir di 

http://r3nr3n-r3ndra.blogspot.com/2011/08/several-kinds-of-useful-plants-in.html
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semua tempat, lebih murah dan praktis pengerjaannya serta mampu memikul 

beban yang lebih besar. Dalam pengembangannya sebagai material utama 

suatu struktur bangunan, teknologi beton telah mengalami kemajuan yang pesat, 

terutama ditinjau dari segi kekuatan (mutu) beton yang dihasilkan. 

 Penelitian ini mencoba mengaplikasikan konsep penggunaan rumput 

payung dikombinasikan dengan beton normal sebagai alternatif bahan 

bangunan. Adapun tujuan dalam pengerjaan tugas akhir ini adalah mengetahui 

pengaruh serat tanaman rumput payung (Cyperus alternifolius) dengan panjang 

1,5 cm dan 3 cm pada campuran beton normal ditinjau terhadap kekuatan tekan. 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Rumusan masalah dalam penelitihan ini adalah : 

Bagaimana pengaruh panjang serat tanaman rumput payung (Cyperus 

alternifolius) terhadap kuat tekan komposit dan karakteristik material campuran 

beton ? 

1.3 BATASAN MASALAH 

1. Pengujian yang dilakukan hanya kuat tekan komposit, dan karakteristik 

material campuran beton. 

2. Komposisi serat pada beton serat 0,1%, 0,3%, dan 0,5% dari berat beton. 

3. Tidak meneliti karakteristik serat rumput payung 

4. Panjang serat yang digunakan 1,5 cm dan 3 cm 

1.4 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui perbedaan kuat tekan antara 

beton dengan campuran serat rumput payung panjang 1,5 cm dan 3 cm serta 

mendapatkan komposisi paling baik dari penambahan serat rumput payung ke 

dalam campuran beton. 
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