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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Dari data dan pembahasan pada bab 4, maka kesimpulan yang dapat diambil  

adalah sebagai berikut. 

1. Jadi dari variasi larutan elektrolit (NaCl, CH3COOH dan NaHCO3) 

berpengaruh terhadap luas nyala api dan warna api yang dihasilkan pada saat 

pembakaran. Nyala api terbaik tedapat pada larutan NaHCO3 karena memiliki 

memiliki rata-rata luas warna nyala api biru besar jika dibandingkan dengan 

larutan NaCl dan larutan CH3COOH. 

2. Pada perbandingan nilai konsentrasi gas hidrogen, larutan NaHCO3 mampu 

menghasilkan nilai konsentrasi gas hidrogen tertinggi yaitu 980,67 ppm 

dibandingkan dengan larutan NaCl dan larutan CH3COOH. 

5.2 Saran 

Dari proses pengujian dan analisis data yang telah dilakukan pada penelitian  

ini, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Perlunya tangki penyimpanan gas untuk menyimpan gas hasil produksi 

sebelum nantinya digunakan atau di uji bakar. Lebih terlihat efektif jika 

membuat, menyimpan dan mengunakan dari pada membuat dan langsung 

digunakan. 

2. Diperlukan pelat yang lebih tebal agar bisa kuat terhadap korosi lebih lama. 

3. Penambahan jumlah pelat netral pada generator sehingga produksi gas bisa 

lebih cepat. 

4. Perlunya meningkatkan kualitas bahan dari cover generator HHO agar tahan 

panas lebih lama.
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